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ORZECZENIE
O JAKOSCI WYPEENIACZA KAMIENNEGO
DO MIESZANEK MINERALNG-ASFALTOWYCH

PROCGUCENT LHOIST Bukowa Sp. z oo,
CKRESLENIE MATERIALU Wypelniacz kamisnny
Ne ORZECZENIA 13179

WYNIK| BADAN

1. Opis makroskopowy

£. Skiad ziarnowy

Maczka wapienna barwy biate]. bez obeych
Zanignzyazezen

Whrniary oczak . Fozcstaje ng
L et % mm i sicie. %
' 1,30 RO .
IR =1 &0 0.8
HIRE 100 0.9
: 2075 200 . 8.8
{ =07 <00 91,7
| Ftazem 100.0
3. Zawartﬂsc ziarean < ﬂ 075 mm M,7 4% minimum 80 %
4. Wilgotnosé B4 % maksiriim 3,0 %
5 Zawartosd czastek o sretnicy do 0,05 mm 6,8 % -
6. Zawartost crastek pylu drobnego 938 % minimum 5.0 %
7. Gestosé 2,679 gliem® -

B. Zawartodd czastek rozpuszezalnych w wadzie  0,5% (maksimum?,8% wymadania

wy instrukeii IBOM z 2004 ¢

9. Zawartost weglanu waphia {CaC0;) 96,5% minimurn 99%

WHNIDEK]:

Zhadany wypelniacz kamienny jest wypeiniaczem podstawowym - rmgozky
wapian g spatniajaca wymagania normy PN-61/5-88504 | moze byc stosowany do
produkcii mieszanek mineralno-asfaltowych L
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