
Opis produktu
Kruszywo wypełniające powstaje przez wysuszenie i przemiał kamienia 

wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3.
Badanie wstępne typu kruszyw wykonane zostało przez Zakład Badań

Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z o.o. w Krakowie; Ekspertyza Nr 856/III/2011.

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 
nr 1023-CPD-0352 F wydany przez Instytut Testowania i Certyfikacji SA. w Zlinie, 

Republika Czeska, w dniu 16.08.2011r.

Zastosowanie
Kruszywo wypełniające do zapraw jest przeznaczone do stosowania w budynkach, 

drogach i obiektach budowlanych. 

Wymagania
Spełnia wymagania: PN-EN 13139 - Kruszywa do zapraw

Kod:  PKWiU 08.11.20.0 Rev: 02

Ref: buk_wypel_zaprawy.pdf Data: Styczeń 2012

Kruszywo wypełniające (do zapraw)

Opakowanie
Produkt jest dostępny luzem. Do transportu kruszywa naturalnego 
do zapraw należy używać wagonów kolejowych typu CWL lub cystern 

samochodowych.

Magazynowanie
Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo
Produkt nie jest substancją niebezpieczną.
Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika 

nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.
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tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106                      
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Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128
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Składniki wpływające na wiązanie
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70-100Zawartość pyłów, f [%]

2,63Gęstość ziarn, [Mg/m3],  

Wymaganie
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Wymiar oczka sita kontrolnego w mm
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